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Príprava: Balíky skladujte skladujte 48 hodín pred kladením v rovnakých klimatických podmienkach ako pri kladení [1]. Dôležitým predpokladom montáže 
a dlhodobého udržania kvality laminátovej podlahy je teplota v miestnosti 15 – 30 °C a relatívna vlhkosť 40 – 70 %.

Potreba materiálu a náradia: PE fólia, hliníková spojovacia páska, dištančné kliny, izolácia proti krokovému hluku, píla, ceruzka, skladací meter; [2] v 
prípade potreby: dorážací blok, kladivo, tesniaci tmel Clickguard™ 

Podklad pod laminátovú podlahu musí byť prispôsobený tak, aby mohla byť laminátová podlaha položená podľa návodu výrobcu. Vhodným podkladom sú 
okrem iného minerálne podklady (napr. poter, betón, asfalt), konštrukcie z drevotrieskových dosiek a drevené podlahy. Podklad musí byť absolútne rovný, 
čistý a dostatočne nosný. Nerovnosti podlahy väčšie než 3 mm na 1 m je potrebné odborne vyrovnať (podľa DIN 18202) [3]. Rovnosť podkladuy je najlepšie 
stanoviť pomocou zarovnávacej laty alebo dlhej vodováhy.

Pri kladení na minerálne podklady, napr. betón, cementový poter, anhydritový poter, 
kamenné dlaždice a i., musí byť vykonané meranie vlhkosti. Vlhkosť poteru pred 
kladením nesmie prekročiť nasledujúce hodnoty:
	
	 cementový poter:	 bez podlahového kúrenia	 < 2,0 % CM
	 anhydritový poter:	 bez podlahového kúrenia	 < 0,5 % CM 

Nesmú sa vyskytovať žiadne výstupky, schodíky alebo podobné nerovnosti. 
Stavebné nečistory ako zvyšky omietky, sadry alebo podobného materiálu sa musia 
bez zvyšku odstrániť. Trhliny v podklade sa rovnako radia medzi problémové. Aby 
bolo možné uplatniť reklamačné nároky v plnom rozsahu, je potrebné dodržať 
špecifikácie podľa ATV DIN 18365 a §4 ods. 3 VOB/B. 

Za dobrých svetelných podmienok skontrolujte, či dosky nie sú poškodené. Dosky 
s  viditeľnými chybami nad rámec platných tolerancií, ako sú odchýlky vo výške, 
lesku, rozmeroch a farbe, je potrebné vytriediť a vymeníme ich bez ovplyvnenia 
nákladov [4]. Na spracované dosky si už nemôžete uplatňovať reklamačné nároky.

Laminátová podlaha sa vždy ukladá plávajúcim spôsobom a nesmie sa na podklad 
prilepiť, priskrutkovať, priklincovať alebo zafixovať iným spôsobom. Umiestnenie 
veľmi ťažkých predmetov, napr. kuchynských liniek, má zároveň aj fixačný účinok. 
Kuchynské linky a vstavané skrine odporúčame postaviť pred montážou a laminátovú 
podlahu položiť iba po priestor za soklovým panelom. V prípade nedodržania týchto 
podmienok nie je možné uplatniť reklamačné nároky [5]!

Koberce sa musia vždy odstráneniť a nie sú vhodným podkladom. Ak je laminát 
položený na koberci, pri chôdzi po laminátovej ploche dochádza k pruženiu a 
silnému tlaku v oblasti hrán. To deštruuje spojenie drážka-pero a vedie k vzniku 
škár. Koberce je potrebné odstrániť aj z hygienických dôvodov. Vznikajúca vlhkosť 
môže viesť k tvorbe plesní a baktérií [6].

Na drevené podklady, napr. podkladové dosky, palubovky, sa nesmie položiť PE fólia. 
Pred montážou na minerálne podklady (betón, poter atď.) sa musí bezpodmienečne 
„na spôsob vane“ položiť vhodná parotesná fólia (PE fólia) na ochranu proti vlhkosti. 
Pásy položte vedľa seba s prekrytím asi 50 mm a zafixujte hliníkovou spojovacou 
páskou. Na minimalizáciu krokového hluku sa na všetky typy podkladov odporúča 
izolačná protihluková podložka príslušného systému. Izolačná podložka sa položí 
na „styk“, čiže sa neprekrýva [7]. Treba dbať na to, aby styky izolačnej podložky 
neležali priamo pod spojmi laminátu.

Montáž podlahových krytín MO.RE!
Pred a počas kladenia bezpodmienečne dodržiavajte uvedené informácie a pokyny! Najskôr si, prosím, kompletne prečítajte 
návod na montáž!

Montáž podlahových krytín podľa ATV (Všeobecné technické zmluvné podmienky pre stavebné práce) DIN 18365.

Pre zachovanie plnej záruky dodržujte presne tieto inštrukcie! 

V závislosti od oblasti použitia existujú rôzne možnosti kladenia: 

1. Rýchle kladenie bez lepenia 

2. Kladenie s tmelom Clickguard™: Pre kladení laminátových podláh v priemyselných priestoroch sa musia spoje zapečatiť [8g]. Clickguard™ trvalo 
chráni podlahu proti účinkom vlhkosti zhora. Podlahu možno opätovne demontovať a znovu položiť. Pri použití tmelu Clickguard™ dodržujte príslušný návod 
na použitie. V prípade zapečatenia naneste na hornú časť spoja (pero) dostatočné množstvo tmelu Clickguard™ [8g] (vždy 1 x na pozdĺžnu stranu, 1 x 
na čelnú stranu). Prebytočný tmel Clickguard™ po 15 – 20 minútach zotrite z povrchu plastovou stierkou. Prípadné zvyšky je možné odstrániť pomocou 
bežných rozpúšťadiel používaných v domácnosti. 
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Laminát je vhodný na položenie do kúpeľní v domácnostiach. Dodržte, prosím, 
bezpodmienečne montážne pokyny [8a - 8g]!

Použitie na podlahové kúrenie (teplovodné/elektrické) je možné len za predpokladu 
odbornej montáže a správnej prevádzky [10]. Dodávka a  inštalácia podlahového 
kúrenia musí zodpovedať aktuálnemu stavu techniky a musí ho uviesť do prevádzky 
špecializovaný podnik v súlade s príslušnými kritériami vykurovania. Na základe 
toho musí byť k dispozícii podpísaný protokol o vykurovacej skúške. Podlahové 
kúrenie musí byť v miestnosti položené a prevádzkované celoplošne. Podlahové 
kúrenia pracujúce po častiach sú neprípustné. Teplota na spodnej strane podlahy 
by v žiadnom čase a na žiadnom mieste nemala prekročiť 27  °C. Akýkoľvek 
reklamačný nárok v súvislosti s prevádzkou a montážou podlahového kúrenia je 
vylúčený, pokiaľ nebudú dodržané vyššie uvedené požiadavky. Nároky existujú 
výlučne v rámci našich všeobecných zmluvných a záručných ustanovení. Pred 
montážou na podklady s podlahovým kúrením a bez podlahového kúrenia musí 
špecializovaný montážnik vykonať a  zaznamenať do protokolu potrebné meranie 
vlhkosti karbidovou metódou (CM). Pri použití na podlahové kúrenie platia 
nasledujúce hraničné hodnoty zvyškovej vlhkosti [8c]:
	
	 Cementový poter: 	 1,8 % CM
	 Anhydritový poter: 	 0,3 % CM

Difúzny odpor SD použitej parotesnej fólie [8b] musí mať minimálne hodnotu > 75 m 
podľa EN 12086. Fóliu položte tak, aby bolo zaručené prekrytie minimálne 50 mm. 
Následne sa styky presne prelepia lepiacou páskou. 

Požiadavky na lepiacu pásku sú rovnaké ako na fóliu a lepiaca páska musí zabezpečiť 
trvalé zlepenie [8d]. V kúpeľniach nepoužívajte žiadny ďalší podkladový materiál.

Okraje utesnite tak, že parotesnú fóliu dostatočne potiahnete po vertikále 
susediaceho konštrukčného prvku. Po montáži koncovej lišty s krycím profilom 
zarovno odrežte fóliu zvrchu krycieho profilu [8e].

Následne sa škára zapečatí silikónovým tmelom do kúpeľní [8f].

Aby sa zabránilo vnikaniu vody do konštrukcie, pri montáži sa pred zacvaknutím 
musí na každú stranu pera na každej jednej doske naniesť tmel ClickGuard™ a spoj 
vhodne zapečatiť [8g]. Bezpodmienečne treba dbať na to, aby sa vytvorilo dokonalé 
zapečatenie. V opačnom prípade sa pod podlahu môže dostať voda a viesť k tvorbe 
plesní a zápachu. 

Pri montáži plávajúcim spôsobom prihliadnite na tepelný odpor laminátovej podlahy 
a izolačnej podložky. Súčet tepelných odporov všetkých komponentov musí byť 
podľa požiadaviek DIN EN 14041 < 0,15  m² K/W. V prípade použitia izolačných 
podložiek, ktoré nie sú zo sortimentu príslušenstva, odmietame pri položení 
plávajúcim spôsobom na vykurovacie potery vzhľadom na dodržanie efektívneho 
maximálne prípustného tepelného odporu celej konštrukcie akúkoľvek záruku.

Ak by už aminátová podlaha mala integrovanú izolačnú podložku, nie je potrebné 
použiť žiadnu ďalšiu izolačnú podložku [9].

Pred kladením sa odporúča dosky roztriediť podľa požadovaného vzhľadu 
letokruhov a prípadných farebných odtieňov. Otvorené balenie spracujte hneď!

Kladenie: Odporúčanie: Dosky položte v pozdĺžnom smere k hlavnému zdroju 
svetla [11].

Ak sú steny nerovné, preneste priebeh steny na prvý rad dosiek a dosky podľa toho 
odpíľte. Pred kladením odmerajte i hĺbku priestoru. Ak je posledný rad panelov užší 
než 5 cm, zvyšný rozmer musíte rozdeliť rovnomerne medzi prvý a posledný rad 
panelov tak, aby boli obidva rady orezané na rovnakú šírku panelu.
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Odporúčanie: Na zvýšenie montážneho komfortu odporúčame použiť izolačnú 
protihlukovú podložku príslušného systému. Ak nepoužijete izolačnú podložku, na 
bezpečné zaistenie priečnych spojov by ste mali použiť dorážací blok a kladivo [20].

Montáž začnite v ľavom rohu miestnosti. Prvý panel položte stranou s perom k stene 
a pomocou dištančných klinov zafixujte vzdialenosť od okraja. Bezpodmienečne 
dodržte odstup 12 – 15 mm (dilatačná škára) od stien, rúr vykurovacích telies, 
stĺpov, zarážok dvier, atď. [12]. 

Druhú dosku vložte z čelnej strany (krátka strana) pod uhlom 30° do drážky 
predchádzajúcej dosky [13] a potom ju naplocho položte na podlahu. Dbajte na to, 
aby pozdĺžne hrany lícovali, nevytvárali odchýlku a tvorili rovnú čiaru. To je potrebné 
na to, aby sa pri ukladaní 2. radu dali dosky vložiť do pozdĺžneho profilu bez škár. 

Ďalšie dosky až do konca 1. radu pripojte týmto spôsobom ukladania.

Posledný panel v rade [14] na prispôsobenie/prirezanie otočte o 180°, položte 
stranou so vzorom nahor vedľa už existujúceho radu (bok drážky na bok drážky) a 
pravej strany steny. Na čelnej strane zohľadnite vzdialenosť od okraja 12 – 15 mm. 
Naznačte a odpíľte dĺžku dosky. 
Posledná doska 1. radu sa takisto vloží pod uhlom 30° do drážky predchádzajúcej 
dosky a potom sa naplocho uloží na podlahu [15]. Dbajte na to, aby pozdĺžne hrany 
lícovali, nevytvárali odchýlku a tvorili rovnú čiaru. 

Aby ste zabránili štiepeniu na hranách, pri použití elektrickej dierovacej alebo ručnej 
kotúčovej píly by mala strana so vzorom smerovať nadol. Inak píľte smerom z hornej 
strany dosky. Každý nový rad začnite so zvyškovým kusom (dĺžka min. 30 cm) z 
predchádzajúceho radu [21].

Druhý rad začnite polovičnou doskou (dĺžka < 95 cm) alebo práve s týmto zvyškovým 
kusom (dĺžka > 30 cm) [15, 16]. Dosku pritom vložte pozdĺžne do drážky 1. radu 
a zaaretujte/zahnite. [16, 17]. Odsadenie priečnej škáry musí byť pri prechode od 
jedného radu k ďalšiemu vždy min. 30 cm.

Druhý panel vložte pozdĺžne do drážky predchádzajúceho radu dosiek a posuňte 
pod uhlom 20° doľava k už položenej doske [18]. Potom zahnite smerom nadol a 
silno zhora zatlačte, až kým počuteľne zapadne [20, 21]. Pritom dbajte na to, aby 
bola kladená doska v profile čisto vložený a vedená. Ak by ste nepoužili izolačnú 
podložku príslušného systému, tak použite na zaistenie obidvoch dosiek dorážací 
blok a kladivo [19].

Ak majú plochy na položenie dosiek viac než 8 m na dĺžku alebo na šírku a sú 
veľmi členité, potom sú potrebné dilatačné škáry (široké min. 2 cm) [22]. Len tak 
sa podlaha pri klimatických zmenách môže adekvátne rozťahovať alebo sťahovat. 
Uvedené zohľadnite aj pri kladení presahujúcom miestnosť. Tu musia byť plochy 
v priestore zárubní dvier prerušené. Pohybové škáry sa môžu zakryť vhodnými 
profilmi. Pohybové škáry sa nesmú vypĺňať káblami alebo inými materiálmi. Dodržujte 
požiadavky podľa ATV DIN 18365. Pohybové a okrajové škáry v podkladovej vrstve 
nesmú byť zatvorené silou alebo inak nepriaznivo ovplyvnené vo funkcii. Pohybové 
škáry musia byť konštrukčne realizované tak, aby zaistili rovnaké možnosti pohybu.
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Pre rúry kúrenia je potrebné vyrezať otvory o 3 cm väčšie ako priemer rúry. Vyrežte 
presne vymeraný kus, potrieť lepidlom, vsaďte a zafixujte dištančným klinom, kým 
lepidlo nevytvrdne. Potom výrezy opatrite rozetami na rúry vykurovacieho telesa 
[23, 24, 25].

Rámy drevených dverí skráťte tak, aby sa pod ne zmestila podlahová doska s 
izoláciou proti krokovému hluku, vrátane odstupu 2 – 3 mm [26, 27].

Po kladení odstráňte dištančné kliny.

Pre dokonalé ukončenie upevnite na stenu spony na soklové lišty vo vzdialenostiach 
40 – 50 cm a nasuňte na ne vhodne prirezané soklové lišty [30].

Čistenie a ošetrovanie

Neprichytenú nečistotu pozametajte alebo povysávajte vysávačom vhodným 
na tvrdé podlahy. Na bežnú údržbu a čistenie používať iba čistiace prostriedky 
odporučené výrobcom laminátu. Leštidlá a čistiace prostriedky obsahujúce vosk 
a oleje a i. nie sú vhodné na čistenie povrchov laminátových podláh. Laminátová 
podlaha sa nesmie leštiť [31].

Odtlačky nôh a nečistoty utrite dobre vyžmýkanou handrou. Zabráňte tomu, 
aby na podlahe zostala stojaca voda! Okrem iného sa tým zvyšuje riziko úrazu. 
Preto odporúčame mokro ihneď zotrieť [32]! Zvláštnu pozornosť treba venovať 
kvetináčom, vázam a atď., ktoré stoja na lamináte. Použite vodotesný podstavec.

Na odolné nečistoty naneste bodovo vhodný čistiaci sprej alebo acetón a odstráňte 
ich. Na povrch laminátovej podlahy nenanášajte ďalšie tmely.	

Pozor: Chráňte podlahu pred poškriabaním a otlačením. Vo vstupných priestoroch 
používajte dostatočne veľkú rohož. 

Nábytkové nohy z dreva, kovu alebo plastu sa musia podlepiť plstenými podložkami. 
Používajte iba kancelárske stoličky s mäkkými kolieskami (DIN 12529) [33] alebo ich 
podložte bežnou ochrannou rohožou. Dodržaním týchto pokynov predĺžite životnosť 
vašej laminátovej podlahy a uchováte si plnú záruku. 

Obnovenie alebo demontáž
Výmena bez porušenia komponentov, resp. demontáž plávajúcej podlahovej krytiny 
v obytných a priemyselných priestoroch sa vykonáva tak, že sa najskôr uvoľní celý 
rad pozdĺžnym vyhnutím zo zámku [34]. Následne sa dosky položené na podlahe 
čelnou stranou naplocho vyhnú na úzkej strane a spojenie sa uvoľní [35]. Pracujte 
mimoriadne svedomito a opatrne, aby ste predišli poškodeniu pera a drážky.
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